
Caldera de calefaccin Kordi AOTV-10
horror

Todo estara bien, pero cuando baja la temperatura de combustin, sale alquitrn de la caldera. No s
qu hacer con l.

El intercambiador de calor se pudri despus de tres aos, el espesor del metal no corresponde al
declarado 

el espesor del metal NO CUMPLE con el declarado!!! el intercambiador de calor dur tres aos! | El
intercambiador de calor se pudri (oxid) durante tres aos, se acumulaba condensado
constantemente. 

 Si bloquea el suministro de aire, entonces comienza a formarse holln durante la combustin. Todo
estara bien, pero esta basura se deposita rpidamente en el intercambiador de calor, y luego lleva
mucho tiempo limpiarlo.

La lea pequea se quema bastante rpido.fro, a menudo hay que cargar la caldera con lea, una carga
es suficiente para 5-6 horas. Pero esto es cierto con todas las calderas de combustible slido,


